ROMER - Producent wysokiej jakosci lakierni proszkowych

Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie powierzchni stosowane jest jako pierwszy etap przed malowaniem
proszkowym, lub mokrym.

Celem jest poprawa przyczepnosci farby. Niewatpliwie kazdy detal musi by¢ odttuszczony
przed malowaniem. Trawienie oraz wszelkie inne od odttuszczania procesy majg na celu
poprawe trwatosci powtoki. Probe wytrzymatosci natozonej powtoki przeprowadza sie w
komorze solnej.

Dobdr odpowiednich urzadzen, w tym procesu technologicznego nalezy dokona¢ w oparciu o
wymagania jakosSciowe odbiorcy towaru (dtugosci gwarancji na powtoke).

Dowiedz sie wiecej na temat doboru odpowiednich urzadzen pod tym adresem LINK Czytaj
wiecey...

Myjnie przejezdne tunelowe
Minimalizacja migracji
Wysoka wydajnos¢ mycia

Automatikus autdmosék szaritassal
Automatikus mosas, nagy kapacitas
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https://www.romerpp.pl/lang-pl/42-metody_przygotowania_powierzchni.html
https://www.romerpp.pl/lang-pl/42-metody_przygotowania_powierzchni.html
http://romerpp.pl/lang-hu/products/308_20_223/myjnie_przejezdne_tunelowe.html
http://romerpp.pl/lang-hu/products/308_20_22/automatikus_automosok_szaritassal.html
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Mosdgépek
Gyors és hatékony kézi festéklizletek szamara

Meruld flrdok
Leghatékonyabb apro részletekhez, professzionalis megoldasokhoz

Ultrahangos tisztitészerek

Nagy pontossagu apré részletek mosasa
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System wannowy do strippingu

Automatyczna praca
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http://romerpp.pl/lang-hu/products/308_20_23/mosogepek.html
http://romerpp.pl/lang-hu/products/308_20_24/merulo_furdok.html
http://romerpp.pl/lang-hu/products/308_20_21/ultrahangos_tisztitoszerek.html
http://romerpp.pl/lang-hu/products/308_20_227/system_wannowy_do_strippingu.html

